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به نام خدا

مقدمه

شـکر و سـپاس خـدای مهربـان را کـه توانایـی ارائـه مجموعه سـوالات ارتقاء دندانپزشـکی 
ترمیمـی بـا پاسـخ‌های تشـریحی آن را نصیبـم کرد.

آنچـه در پیـش رو داریـد، مجموعه سـوالات ارتقاء  ترمیمی از سـال ۱۳۹۳ تاکنون می‌باشـد 
و بـه دلیـل تغییـر رفرنس‌هـای ایـن آزمـون با ورود چـاپ جدیـد کتاب‌های مرجع ،سـوالات 

سـالهای 96 تا 98 برحسـب رفرنس‌های جدید ارائه شـده اسـت.
از آن جایـی کـه امتحـان ارتقـای سـال 99 توسـط وزارتخانـه برگـزار نگردیـد ،سـوالات  

دانشـکده دندانپزشـکی شـاهد تهـران جهـت مطالعـه همـکاران قـرار داده شـد.
برتـری ایـن مجموعـه در ایـن اسـت کـه در پاسـخنامه هـر سـوال، علاوه بـر رفرنـس، کلیه 
نـکات مرتبـط بـا سـوال و گزینه‌ها بـرای حداکثر اسـتفاده همـکاران عزیز برای شـرکت در 
آزمـون دسـتیاری و بـورد تخصصـی تشـریح گردیده اسـت که امیـدوارم مفید فایـده قرار 

گیرد.
بـدون تردیـد، کتـاب حاضـر، علی‌رغـم بازبینی‌هـای مکرر و دقیـق ،خالی از اشـکال نبوده و 

صمیمانـه از پیشـنهادات و انتقـادات سـازنده خوانندگان محترم، اسـتقبال می‌کنم.
در پایـان از تمامـی اسـاتید محتـرم بخـش ترمیمی دانشـکده دندانپزشـکی شـاهد، بـه ویژه 
سـرکار خانـم دکتـر محمـدی بصیر و جنـاب آقای دکتـر رضوانی کـه با بردبـاری و متانت  
بـه مـن آموختنـد، صمیمانـه تشـکر و قدردانـی می‌نمایـم. همچنیـن از حمایت های ،دوسـت 
از مدیریـت و کارکنـان محتـرم  و همکارخوبم،سـرکار خانـم دکتـر طباطبایـی متشـکرم. 
انتشـارات شـایان نمـودار بـه سـبب تلاش‌هـای خسـتگی ناپذیرشـان در امـر اعتالی دانش 

دندانپزشـکی بسـیار سپاسگزارم.

دکتر مهدیه جمشیدیان 							     
							      تابستان 1400     

 



فهرست مندرجات

5.................................................................................................................... سؤالات ارتقاء سال 1393

پاسخنامه سوالات ارتقاء سال 1393...................................................................................................21

47.................................................................................................................... سوالات ارتقاء سال 1394

پاسخنامه سوالات ارتقاء سال 1394...................................................................................................64

91.................................................................................................................... سوالات ارتقاء سال 1395

پاسخنامه سوالات ارتقاء سال 1395...................................................................................................105

126.................................................................................................................... سوالات ارتقاء سال 1396

پاسخنامه سوالات ارتقاء سال 1396...................................................................................................141

157.................................................................................................................... سوالات ارتقاء سال 1397

پاسخنامه سوالات ارتقاء سال 1397...................................................................................................173

189.................................................................................................................... سوالات ارتقاء سال 1398

پاسخنامه سوالات ارتقاء سال 1398...................................................................................................206

219....................................................................... سوالات ارتقای سال 99 دانشکده دندانپزشکی شاهد

پاسخنامه سوالات ارتقای سال 99 دانشکده دندانپزشکی شاهد......................................................232
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آزمون ارتقاء سال 1393

1- براساس فرم پيشنهادي ADA براي ارزيابي خطر پوسيدگي افراد بالاي شش سال، در معاينه كلينيكي 
يك فرد با خطر بالاي پوسيدگي حداقل چند دندان پوسيده يا ترميم شده وجود دارد؟ )آرت(

ب( 3 دندان در 3 سال گذشته 			  الف( 2 دندان در 3 سال گذشته
د( 3 دندان در 2 سال گذشته 			  ج( 2 دندان در 2 سال گذشته

ترميم‌هاي  اكلوزال  در سطح  كاسپي  و شيب‌  پيت‌ها  اوليه،  كردن شيارهاي  براي مشخص  وسيله  كدام  2ـ 
آمالگامي مورد استفاده قرار مي‌گيرد؟ )آرت(

ب( انتهاي ديسكوئيد وسيله ديسكوئيد ـ كلوئيد الف( انتهاي كلوئيد وسيله ديسكوئيد ـ كلوئيد	
د( قاعده چاقوي آمالگام 				   ج( كارور هولنبك

3ـ توانايي ايجاد گير پين داخل عاجي در مقايسه با Slot چگونه است؟ )آرت(
ب( دو برابر بيشتر است 				   الف( مشابه است

د( كمتر است 			  ج( يك و نيم برابر بيشتر است

4ـ براساس تقسيم‌بندي ICDAS، پوسيدگي درجه سه به كدام مورد زير دلالت دارد؟ )آرت(
ب( شكستگي مينا بدون عاج قابل مشاهده 			  الف( ساختار سالم دنداني

د( حفره مشخص با عاج قابل مشاهده 			  ج( تغييرات اوليه بصري در مينا

5ـ تمام گزينه‌ها در مورد DIAGNOdent صحيح است به جز: )آرت(
الف( براي بررسي پوسيدگي نيازمند سطح اكلوزالي تميز و خشك است.

ب( براساس مطالعات مرروي سيستماتيك، حساسيت اين روش بيشتر از روش‌هاي معمول تشخيص پوسيدگي است.
ج( احتمال وجود موارد منفي كاذب استفاده از اين وسيله تشخيصي را محدود مي‌سازد.

د( براساس اندازه‌گيري محصولات باكتريايي و تغييرات ساختار دنداني در ضايعه پوسيده عمل مي‌كند.

6ـ كدام عبارت در مورد پوسيدگي حاد و مزمن صحيح است؟ )آرت(
الف( فاصله بين جبهه تهاجم باكتريايي و جبهه تغيير رنگ در پوسيدگي حاد در مقايسه با پوسيدگي مزمن بيشتر است.

ب( فاصله بين جبهه تهاجم باكتريايي و جبهه نرم شده در پوسيدگي مزمن در مقايسه با پوسيدگي حاد بيشتر است.
ج( در پوسيدگي حاد، جبهه تغيير رنگ يافته در مقايسه با جبهه نرم شده به پالپ دندان نزديك‌تر است.

د( در پوسيدگي مزمن، جبهه تهاجم باكتريايي در مقايسه با جبهه تغيير رنگ يافته به پالپ دندان نزديك‌تر است.
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7ـ بيشترين ميزان Brinell hardness مربوط به كدام يك از گزينه‌هاي زير است؟ )آرت(
د( مينا 		 ج( اكسيد آلومينيوم 	III ب( آلياژ طلاي تيپ 		 الف( كوارتز

8ـ زاويه مطلوب فلز در لبه‌هاي اكلوزالي اينله فلزي چند درجه مي‌باشد؟ )آرت(
د( 60 			  ج( 40 			  ب( 30 			  الف( 20

9ـ كدام ضخامت‌هاي رابردم )برحسب اينچ( براي كارهاي ترميمي توصيه مي‌شود؟ )شوارتز(
د( 0/012 و 0/014 		 ج( 0/010 و 0/012 		 ب( 0/008 و 0/010 		 الف( 0/006 و 0/008

10ـ Resistance تامين شده با Slot محيطي با Resistance چند پين TMS برابري مي‌كند؟ )شوارتز(
		 Minim ب( 3 پين 				   Minim الف( 4 پين
minikin د( 3 پين 				   minikin ج( 4 پين

11ـ در صورتي كه در فالوي سه ماهه فرد مستعد به پوسيدگي ريشه درجه تست باكتريايي استرپتوكوك 
موتانس بين صفر و يك باشد كدام اقدام زير انجام مي‌شود؟ )شوارتز(

ب( ادامه تجويز فلورايد و فالوي سه ماهه 		 الف( قطع تجويز فلورايد و فالوي سه ماهه
د( ادامه تجويز فلورايد و فالوي شش ماهه 		 ج( قطع تجويز فلورايد و فالوي شش ماهه

12ـ نيترات پتاسيم موجود در خميردندان براي برطرف كردن حساسيت ناشي از بيليچينگ به چه مقدار زمان 
نياز دارد؟ )شوارتز(

د( يك ماه 		 ج( دو هفته 		 ب( يك هفته 		 الف( دو روز

تقريباً هميشه كاهش مي‌يابد؟  ونير  Try – in كدام خصوصيت  رزين  يا  از خمير  استفاده  13ـ در صورت 
)شوارتز(

د( وليو 			  ج( كروما 			  ب( سختي 		 الف( استحكام

14ـ هنگام كار بر روي انسيزورها و سطح مزيال كانين ايزولاسيون كدام دندان‌ها توصيه مي‌شود؟ )آرت(
الف( دندان شماره چهار همان سمت تا دندان چهار سمت مقابل

ب( دندان شماره سه همان سمت دندان تا سه سمت مقابل
ج( دندان شماره چهار همان سمت تا دندان سه سمت مقابل	

د( دندان شماره پنج همان سمت تا دندان دو سمت مقابل
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15ـ اثر سينرژيسم كدام درمان‌ها در كنترل پوسيدگي ريشه مفيدتر است؟ )شوارتز(
ب( ‌NaF و كلرهگزيدين 		 الف( وارنيش فلورايد و كلرهگزيدين 

د( NaF و ليزر آرگون 			  ج( APF و ليزر آرگون

16ـ كاسپ‌هاي Cupped out و ترميم‌هايي كه بالاتر از سطح اكلوزال دندان قرار گرفته‌اند، تشابه چه نوع 
سايشي است؟ )شوارتز(

Ablation )د 	Chemical erosion )ج 		 Abrasion )ب 		  Attrition )الف

17ـ كدام يك از ويژگي‌ دندان مسن مي‌باشد؟ )شوارتز(
ب( لوستر زياد 				   الف( وليو زياد

د( surface texture زياد 				   ج( كروماي كم

18ـ در كدام نوع از سراميك‌ها حتي بعد از سمان‌ كردن شيوع Fracture بالا است؟ )آرت(
	Hot press )ب 				   CAD/CAM )الف

Feldspathic porcelain )د 			  Glass – Ceramic )ج

19ـ ميزان سايش اوليه در نقاط تماس اكلوزالي كدام نوع كامپوزيت بيشتر است؟ )آرت(
د( نانوفيل 		 ج( ميكروفيل 		 ب( كانونشنال 		 الف( هيبريد

20ـ اگر وسايل برنده چرخشي با سرعت پايين استفاده شود، كدام وضعيت روي نسج دندان اتفاق مي‌افتد؟ 
)آرت(

ب( تغييرات پلاستيكي قبل از شكستن 			  Ductile Fracture )الف
د( ايجاد ترك 			  Brittle Fracture )ج

21ـ در شكل زير زاويه Rake  و Edge تيغه فرز به ترتيب از راست به چپ كدام است؟ )آرت( 

B , A )الف
C, D )ب
D, B )ج
C , A )د
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22ـ ساختار Lamina limitans چيست و چه اثري بر شعاع فانكشنال توبول دارد؟ )آرت(
الف( آلي آمورف و كاهش شعاع فانكشال توبول	
ب( آلي فيبروزه و كاهش شعاع فانكشنال توبول
ج( آلي آمورف و افزايش شعاع فانكشنال توبول
د( آلي فيبروزه و افزايش شعاع فانكشنال توبول

23ـ در ارزيابي خطر پوسيدگي كدام يك از دو عامل ذكر شده از اهميت يكساني برخوردارند؟ )آرت(
Brown spot با White spot )ب الف( بيوفيلم و پلاك قابل مشاهده با پيت و شيار عميق	
د( آب فلورايد با خميردندان فلورايد 				   ج( مصرف الكل با مصرف تنباكو

24ـ كدام يك از خصوصيات كاسپ ساپورتينگ مي‌باشد؟ )آرت(
الف( سطح Outer incline كاسپ تمايل به برقراري تماس دارد.

ب( فاصله آن از مركز Facio – Lingual دندان زياد است.
ج( با دندان مقابل در Maximum intercuspal تماس ندارد	

د( محافظت از بافت‌هاي نرم زبان و گونه را عهده‌دار است.

25ـ در فرضيه باندينگ الاستيك چه ضخامتي از لايه باندينگ سبب كاهش استرس‌هاي ناشي از شرينكيج 
مي‌گردد؟ )شوارتز(

د( 125 ميكرومتر 		 ج( 75 ميكرومتر 		 ب( 50 ميكرومتر 		 الف( 25 ميكرومتر

26ـ كدام يك از گزينه‌هاي زير روش صحيح براي كاهش تعداد باكتري در دهان است؟ )آرت(
الف( استفاده از دهانشويه كلرهگزيدين و خميردندان فلورايد بدون سديم لوريل سولفات

ب( استفاده دوبار در روز دهان‌شويه حاوي هيپوكلريت سديم همراه با زايليتول
ج( استفاده از دهان‌شويه كلرهگزيدين

د( همه موارد

27ـ نماي Patina like در ترميم پرداخت شده كدام كامپوزيت مشهود است؟ )آرت(
Packable )د 		 Hybride )ج 		 Microfiled )ب 	Conventional )الف

28ـ كدام گزينه در مورد فلورايد صحيح است؟ )آرت(
الف( استانوس فلورايد، حاوي 8% فلورايد بوده و Shelf lie طولاني دارد.
ب( اسيدوليت فسفات فلورايد طعم فلزي دارد و shelf life اندكي دارد.
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ج( براي تأثير بيشتر كاربرد فلورايد موضعي، استفاده از پاميس روي دندان توصيه مي‌شود.
د( حين كاربرد وارنيش فلورايد، ايزولاسيون كامل محيط دهان لازم نيست.

29ـ براي بازسازي كاسپ لينگوال اولين پرمولر فك پايين، ميزان كوتاه‌سازي دندان و ترميم آن با آمالگام 
به ترتيب چه قدر است؟ )آرت(

1/5 mm 1/5 ـ mm )ب 			  1/5 mm 1-0/5 ـ mm )الف
2 mm 2ـ mm )د 			  1 mm 0/5 ـ mm )ج

30ـ كداميك در مورد نوارهاي ماتريكس سكشنال پري كانتور صحيح است؟ )آرت(
الف( اين نوارها به دليل كانتورشان در ترميم‌هاي آمالگام كاربرد زيادي دارند.

ب( استقرار آن در ناحيه تماس به راحتي امكانپذير است.
ج( در اولين پرمولرهاي منديبول و ديستال كانين ماگزيلا كاربرد دارد.
د( در پرمولر اول ماگزيلا و سطح ديستال كانين منديبول كاربرد دارد.

31ـ كدام گزينه در مورد ونير صحيح است؟ )آرت(
الف( ونير غالباً براي دندان‌هاي قدامي پايين و بالاي تغيير رنگ يافته كاربرد دارد.
ب( طرح window در بيماران با اكلوژن Canine guidance استفاده مي‌شود.

ج( كامپوزيت ميكروفيلد صرفاً بهترين ماده انتخابي براي ونيرهاي پارسيل مستقيم هستند.
د( طرح Butt Joint انسيزال در صورت نقص در سمت لينگوال نيز استفاده مي‌شود.

32ـ كدام ماتريكس متالوپروتئيناز )MMP( در عاج نقش ژلاتيناز دارد؟ )آرت(
د( 9 و 20 			  ج( 2 و 8 		 ب( 8 و 20 		 الف( 2 و 9

33ـ كدام خاصيت ماده كف‌بندي جهت حمايت ترميم آمالگام كليدي است؟
Compressive strength )ب 			  Tensile strength )الف

Hardness )د 	 		 Modulus of elasticity )ج

34ـ تفاوت اساسي ونيرهاي سراميكي فلدسپاتيك با سراميك‌هاي پرس شده در چه موردي است؟ )آرت(
د( مراحل تراش 		 ج( باندينگ 		 Try in )ب 		 الف( عمق تراش

35ـ كدام گزينه در مورد محصولات كروژن در آمالگام Conventional صحيح مي‌باشد؟ )شوارتز(
	 CuO CuCl−2 2 ب(  				    CuO SnO−2 2 الف( 

 CuO Sn(OH) Cl−2 2 د(  				    SnCl SnO−2 2 ج( 
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36ـ در Attrition چه نوع عاجي ترشح مي‌شود؟ )آرت(
الف( عاج ثالثيه با ساختاري متفاوت از عاج اوليه و ثانويه	

ب( عاج اسكلروتيك واكنشي با ساختاري متفاوت از عاج اوليه و ثانويه
ج( عاج اسكلروتيك واكنشي با ساختاري مشابه از عاج اوليه و ثانويه

د( عاج ثالثيه با ساختاري مشابه عاج اوليه و ثانويه

37ـ كدام يك در مورد استفاده از كامپوزيت Preheated در ترميم حفرات صحيح است؟ )آرت(
الف( گرم كردن كامپوزيت تا دماي 86 درجه سانتيگراد باعث افزايش تطابق با حفره مي‌شود.

ب( گرم كردن كامپوزيت تا دماي 68 درجه سانتيگراد باعث افزايش ويسكوزيتي ماده مي‌شود.
ج( بهبوت تطابق و كاهش ريزنشت به دنبال گرم كردن كامپوزيت مربوط به نوع كامپوزيت مي‌باشد.

د( گرم كردن كامپوزيت باعث افزايش چسبندگي كامپوزيت به وسيله حين قرار دادن آن مي‌شود.

38ـ كدام يك در مورد تراش حفره با ليزر Erbium صحيح است؟ )شوارتز(
الف( با ايجاد دمينراليزاسيون سطحي و دهانه باز توبول‌هاي عاجي، باند ادهزيو را بهبود مي‌بخشد.

ب( با ايجاد ميكروفركچرها در مينا و عاج، باعث كاهش استحكام باند ادهزيوها مي‌شود.
ج( با ايجاد لايه كلاژني دناچوره و فيوز شده در ضخامت 8-5 ميكروني عاج، باعث كاهش باند ادهزيوها مي‌شود.

د( عدم وجود لايه اسيد، نياز به اسيد اچينگ براي ايجاد دمينرليزاسيون عاج را كلًا منفي مي‌كند.

39ـ كدايك از موارد زير باعث كاهش استحكام باند بعد از اچينگ عاجي مي‌شود؟ )شوارتز(
الف( برداشتن لايه ژلي امورف در بالاي شبكه كلاژني اكسپوز شده.

ب( عدم توانايي رزين در نفوذ به عمق عاج دمينراليزه شده
ج( باقي ماندن برخي كريستال‌هاي هيدروكسي آپاتيت در شبكه كلاژني اكسپوز شده

د( تشكيل لايه مهار اكسيژني در سطح ادهزيو كيور شده

40ـ كدام يك در مورد حساسيت بعد از عمل در ترميم‌هاي كامپوزيت صحيح است؟ )شوارتز(
الف( خمش كامپوزيت تأثيري در ايجاد آن ندارد.

ب( بروز آن با احتمال وقوع شكست ترميم درآينده ارتباطي ندارد.
ج( تكنيك قرار دادن لايه‌اي و Rebonding باعث كاهش وقوع آن مي‌شود.

د( كاربرد گلاس آينومر تأثيري در بروز آن ندارد.
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41ـ كدام يك در مورد فرزهاي كاربايد و الماسي مخصوص پرداخت كامپوزيت صحيح است؟ )شوارتز(
الف( كاربرد خشك آنها براي پرداخت ترميم باعث ايجاد حرارت بيش از حد ترميم شده و تجويز نمي‌شود.

ب( كاربرد خشك آنها بدون ايجاد حرارت، براي سرعت بيشتر انجام پرداخت توصيه مي‌شود.
ج( نوع الماسي تخريب كمتري در كامپوزيت‌هاي ميكروفيلد ايجاد مي‌كند.

د( كاربرد همراه با آب آنها، از تخريب مارجين‌هاي ترميم جلوگيري مي‌كند.

42ـ عوامل زير در ايجاد گير بهتر ترميم‌هاي كامپوزيت با استفاده از ادهزيو سلف اچ دخالت دارد؟ )آرت(
الف( تراش حفره با فرز الماسي با ايجاد لايه اسمير نازك‌تر	
ب( تراش حفره با فرز كاربايد با ايجاد لايه اسمير نازك‌تر

ج( تراش حفره با فرز الماسي با ايجاد سطح صاف‌تر	
د( تراش حفره با فرز كاربايد با ايجاد سطح خشن‌تر

43ـ عدم سازگاري بين برخي ادهزيوها و كامپوزيت‌هاي Dual – cure مربوط به كدام عامل است؟ )آرت(
الف( آمين‌هاي اسيدي در ادهزيو و آمين‌هاي سه گانه در كامپوزيت باعث عدم سازگاري مي‌شود.

ب( واكنش اسيد ـ باز بين ادهزيو اسيدي و سيستم كاتاليزور كامپوزيت باعث عدم سازگاري مي‌شود.
ج( افزودن كاتاليزورهاي شيميايي به كامپوزيت مانع از اين عدم سازگاري مي‌شود.

د( كيورينگ جزء لايت كيور كامپوزيت به دنبال اين ناسازگاري به مخاطره مي‌افتد.

44ـ كدام يك در مورد ادهزيوهاي self-etch در مقايسه با etch and rinse صحيح است؟ )آرت(
الف( ادهزيو سلف اچ حساسيت كمتري به درجات مختلف رطوبت عاجي و ثبات هيدروليتيك بالاتري دارند.

ب( نوع mild سلف اچ بر روي مينا تراش خورده اچينگ برابري را ايجاد مي‌كند.
ج( منومر فسفاته سلف اچ، باند شيميايي پايداري به هيدروكسي آپاتيت برقرار مي‌كند.

د( ميزان حساسيت بعد از عمل در مطالعات كلينيكي جديد در سلف اچ پايين‌تر گزارش شده است. 

45ـ كدام يك در مورد استحكام باند ادهزيوهاي سلف اچ mild و aggressive صحيح است؟ )آرت(
الف( در نوع mild: استحكام باند عاجي ضعيف و باند مينايي ضعيف‌تر

ب( در نوع aggressive استحكام باند عاجي ضعيف و باند مينايي ضعيف‌تر
ج( در نوع aggressive استحكام باند عاجي ضعيف و باند مينايي مناسب

د( در نوع mild: استحكام باند عاجي و مينايي مناسب
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 Dual – با سيمان رزيني   Prime & Bond NT ادهزيو  باعث سازگاري در  از موارد زير  46ـ كدام يك 
Cure مي‌گردد؟ )آرت(

ب( منومر اسيدي فسفاته در ادهزيو 			  الف( منومر PENTA در ادهزيو
د( كاتاليزور آميني سلف كيورينگ در سيمان رزيني 		 ج( كاتاليزور Sulfinic acid در ادهزيو

47ـ كدام يك در مورد Water – tree در سيستم‌هاي ادهزيو صحيح است؟ )آرت(
الف( نانوليكيج در لايه هيبريد ادهزيوهاي self – etch و etch rinse  است.

ب( ناشي از نفوذ ناقص رزين به داخل عاج دمينراليزه مي‌باشد.
ج( نشانگر نفوذپذيري در لايه ادهزيو پليمريزه ادهزيوهاي سلف اچ one – step مي باشد.

د( باعث شروع تخريب باند در لايه هيبريد مي‌شود.

48ـ كدام يك در مورد فعاليت آنزيم‌هاي ماتريكس متالوپروتئيناز )MMPs( صحيح است؟ )آرت(
الف( در نخريب عاج دمينراليزه بدون پوشش رزيني در كف لايه هيبريد دخالت دارد.

ب( كلرهگزيدين از طريق فعاليت آنتي باكتريال از تخريب لايه هيبريد جلوگيري مي‌كند.
ج( كلرهگزيدين از طريق افزايش استحكام باند اوليه ادهزيوها، باعث ثبات باند مي‌گردد.

د( MMP9 در ماتريكس عاجي مينراليزه به صورت فعال عمل مي‌كند.

49ـ موارد زير در مورد سيمان‌هاي رزيني سلف اچ و سلف ادهزيو صحيح است، به جز؟ )آرت(
الف( سيمان سلف ادهزيو نياز به آماده‌سازي سطح دندان تراش خورده و ترميم غيرمستقيم ندارد.

ب( در سيمان سلف اچ، اچينگ با اسيد فسفريك در لبه‌هاي مينايي تجويز مي‌شود.
ج( باند مينايي مناسب سيمان‌هاي سلف ادهزيو ثابت نشده است.

د( كيورينگ نوري هر دو سيمان با اكسپوژر متعدد از جهات مختلف تجويز مي‌شود.

50ـ جهت كاهش اثرات منفي C-Factor در حفرات كلاس I تمام روشها مناسب هستند، به جز: )آرت(
ب( استفاده از روش قراردهي لايه لايه 		 unfilled الف( استفاده از باندينگ

د( استفاده از لاينر گلاس آينومر رزين موديفايد 		 Flowable ج( استفاده از لاينر كامپوزيت

51ـ كدام يك از تركيبات زير سبب ثبات بهتر باندينگ در مقابل رطوبت مي‌شود؟ )شوارتز(
TEGDMA )د ج( اسيد پلي آلكنوئيك	 		 ب( اسيد مالئيك 		 HEMA )الف
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52ـ نماي هيستولوژيك Edge Phenomenon نشان دهنده كدام وضعيت در معاينه چشمي پوسيدگي‌هاي 
اكلوزاليست؟ )شوارتز(

الف( اپاسيتي يا تغيير رنگ مينا كه با air drying قابل تشخيص است.
ب( اپاسيتي يا تغيير رنگ مينا كه بدون air drying قابل تشخيص است.

ج( عدم تغيير يا تغيير جزئي در ترانسلوسنسي مينا با air drying بيش از 5 ثانيه
د( تغيير رنگ خاكستري ناشي از دنتين زيرين

53ـ بول در نواحي كه زيبايي مدنظر باشد، چگونه است؟ )شوارتز(
ب( چمفر و كوتاه	 					    الف( چمفر و بلند

د( mm 0/5 عرض و كوتاه 				   ج( Scalloped و بلند

54ـ كدام كراون، سايش كمتري در دندان‌هاي مقابل ايجاد مي‌كند؟ )شوارتز(
Pressable ب( كراون 			  Traditional Feldspatic الف( كراون

Milled د( كراون 				   Infiltrated ج( كراون

55ـ كدام يك صحيح است؟ )شوارتز(
الف( هر چه فاصله بين توبول‌ها بيشتر باشد، عمق دمينراليزاسيون در اسيد اچينگ بيشتر مي‌شود.

ب( محتمل‌ترين محل بروز Collagen bonding عاج اينترتوبولار است.
ج( كاربرد اسيد نيتريك در باندينگ ABC Enhanced به عنوان etchant، نيازي به شستشو ندارد.

د( افزايش غلظت اسيد تا 40% تغييري در عمق اچينگ ايجاد نمي‌كند.

56ـ كدام مورد صحيح است؟ )شوارتز(
الف( اسمير لاير در Laser ablation بسيار نازك است.

ب( Sono abrasion براي تراش حفره در ضايعات پروگزيمال كوچك مناسب نمي‌باشد.
ج( air abrasion احتمال آسيب به بافت لثه زياد است.

د( در كاربرد Nd-YAG تشكيل اسمير لاير اتفاق مي‌افتد.

57ـ كدام مورد در اينله/ انله‌هاي غيرمستقيم صحيح است؟ )شوارتز(
الف( انتخاب اول در پرمولرهاي داراي حفرات MOD با پهناي متوسط اينله سراميكي است.

ب( مطلوب‌ترين اكلوژن براي انله سراميك، اكلوژن Group function است.
ج( وجود عادات پارافانشكنال عدم تجويز مطلق براي انله سراميكي مي‌باشد.

د( بهترين مورد تجويز در مولر با ارتفاع اكلوزوژنژيوال كم، انله سراميكي است.
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دوره  در  پوسيدگي  وقوع  ريسك  پيش‌بيني  در  كلينيكال  فاكتور  مهمترين   Powell مطالعه  براساس  58ـ 
دنداني early permanent )سن 21ـ14 سال( كدام است؟ )شوارتز(

ب( ميزان استرپتوكوك موتانس	 					    DMFS )الف
د( وضعيت پريودنتال 				   ج( ضايعات اوليه سطوح صاف

59ـ از نظر Lynch بهترين پيش‌بيني كننده فعاليت ميكروبي در ضايعات ريشه كدام است؟ )شوارتز(
د( راديوگرافي 		 Texture )ج 		 Tactile )ب 			  الف( رنگ

60ـ بهترين راه تشخيص پوسيدگي سطح ريشه كدام است؟ )شوارتز(
ب( راديوگرافي بايت وينگ	 				   الف( تشخيص چشمي

د( حس لمس با اينسترومنت 			  caries – disclosing agen )ج

61ـ در كدام يك از محيط‌هاي دهاني فلورهاي باكتريال استرپتوكوك ميتيس و استرپتوكوك سانگوئيس 
نسبت انتشار تقريبي برابر دارند؟ )آرت(

ب( پلاك كرونال و زبان	 				   الف( پلاك كرونال و جينجيوال
د( پلاك مخاط باكال و كرونال 			  ج( پلاك مخاط باكال و جينجيوال

62ـ دشوارترين روش استقرار رابردم كدام است؟ )شوارتز(
Winged clamp in dam )ب 				   Dam over clamp )الف

Dam under clamp )د 				   Clam after dam )ج

63ـ در صورت تجويز روكش تمام تاجي )فول كراون( در دندان‌هاي قدامي اندو شده، كدام دندان‌ها خصوصاً 
نيازمند تجويز پست نيز هستند؟ )شوارتز(

ب( لاترال فك بالا ـ سانترال فك پايين 			  الف( سانترال فك بالا ـ لاترال فك پايين
د( سانترال فك پايين و كانين فك پايين 			  ج( لاترال فك بالا ـ كانين فك پايين

64ـ كدام گزينه در مورد Conservative bridge صحيح است؟ )آرت(
		 الف( Adhesion bridge همان طرح روچت است.

ب( طرح روچت technique sensitivity بيشتري نسبت به مريلند دارد.
ج( در نوع مريلند سطح اچ شده فلز با چشم غيرمسلح قابل رؤيت است.

د( در Adhesion bridge الكتروليتيك اچينگ سطح فلز انجام مي‌شود.
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65ـ افزايش ضخامت كامپوزيت روي پس زمينه سفيد سبب افزايش كدام يك از پارامترهاي زير مي‌شود؟ 
)كريگ(

Excitation purity )ب 					    Lightness )الف
Opacity )د 			  Dominant wave length )ج

66ـ ماده مؤثر اوژنول در سيمان ZOE سبب چه تأثيري بر بافتهاي دنداني مي‌شود؟ )كريگ(
الف( سلول‌ها را تثبيت و افزايش تنفس سلولي را باعث مي‌شود.

ب( انتقال عصبي را كاهش و ساخته شدن پروستاگلاندين را سبب مي‌شود.
ج( ساخته شدن آنزيم‌هاي ضد التهاب پروستاگلاندين و لوكوترين را مهار مي‌كند.

د( هفته اول در حفرات تراش خورده سبب واكنش آماسي متوسط تا شديد مي‌شود.

67ـ رابطه اندازه‌گيري ميكرو هاردنس كامپازيت با اندازه فيلر چگونه است؟ )كريگ(
الف( ذرات فيلر كوچكتر از 1 ميكرومتر اندازه‌گيري دقيق را دچار مشكل مي‌كند.
ب( ذرات فيلر بزرگتر از 10 ميكرومتر اندازه‌گيري دقيق را دچار مشكل مي‌‌كند.

ج( اندازه ذرات فيلر تأثيري بر روي اندازه‌گيري نمي‌گذارد.
د( ميزان ميكروهاردنس كامپازيت با ذرات ميكروفاين بيشتر از ذرات فاين مي‌باشد.

68ـ تفاوت انعطاف‌پذيري آلژينات با ويژگي Softset و Hard set در چيست؟‌)كريگ(
د( نسبت گليكول 		 ج( غلظت فيلر 		 ب( دماي آب مصرفي الف( غلظت سديم فسفات	

69ـ ميزان استحكام كششي كدام نوع از آمالگام در پانزده دقيقه اول بيشتر است؟ )كريگ(
Admixed high copper )ب 		 Spherical low copper )الف

Uni compositional high copper )د 			  Admixed low copper )ج

70ـ شكستگي Castastrophic ريشه در كداميك از پست‌هاي زير بيشتر ديده مي‌شود؟ )شوارتز(
ب( پست‌هاي پيش ساخته فلزي	 			  الف( پست‌هاي كربن فايبر

FRC د( پست‌هاي 			  ج( پست‌هاي زيركونيوم

71ـ در ايمپلنت‌هاي تيتانيومي، كدام حالت بين ماده ايمپلنت و استخوان رخ مي‌دهد؟ )كريگ(
الف( Osseointegration به معني يكي شدن استخوان و ايمپلنت

ب( Biointegration به معني يكي شدن استخوان و ايمپلنت
ج( Osseintegration به معني نزديكي خيلي زياد )10 نانومتر( استخوان و ايمپلنت

د( Biointegration به معني نزديكي خيلي زياد )10 نانومتر( استخوان و ايمپلنت
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فاز  توزيع  داشته‌اند،  سرويس‌دهي  مدت  دهان  در  كه   Admixed High Copper آمالگام‌هاي  در  72ـ 
چگونه است؟ )كريگ(

β1كاهش مي‌يابد. γ1 افزايش و فاز  ب( فاز  			  β1 افزايش مي‌يابد γ1 كاهش و فاز  الف( فاز 
β1 افزايش مي‌يابند. γ1 و  د( فاز  				   β1 كاهش مي‌يابند γ1 و  ج( فاز 

73ـ كمترين ميزان باند سمان‌هاي گلاس آينومر به .......... است. )كريگ(
ب( آلياژ تيتانيوم	 				   Stainless steel الف( آلياژ
د( آلياژهاي نابل 			  ج( سراميك‌هاي كور با استحكام بالا

74ـ كدام يك بر ميزان انبساط هيگروسكوپيك اينوسمنت كلسيم سولفات بايندر اثر كمتري دارد؟ )كريگ(
ب( سايز ذرات با بايندر 				   الف( سايز ذرات رفركتوري

د( نسبت آب به پودر 	)Refractory/Binder( نسبت رفركتوري به بايندر )ج

75ـ كدام مورد صحيح است؟ )كريگ(
الف در آلياژهاي Heat treatment, Gold – based روش مناسبي براي ايجاد Order solution به منظور استحكام 

بخشي آلياژ نمي‌باشد.
ب( در آلياژهاي نابل، ايجاد فاز ثانويه از طريق heat treatment معمولاً اثر مطلوبي بر خصوصيات آلياژ دارد.

ج( روش Grain refinement علي‌رغم افزايش استحكام كششي، Elongation را كاهش مي‌دهد.
د( براي تبديل آلياژ تايپ 3 به نابل، Heat treatment بايد به همراه quenching در آب باشد.

76ـ كدام مورد صحيح است؟
الف( آلياژ‌هاي نابل، انقباض Solidification كمتري از آلياژهاي بيس متال،‌ در پروسه ريختگي دارند.

ب(‌ دانسيته كمتر بيس متال‌ها نسبت به نابل‌ها، به عنوان يك ايراد در نظر گرفته مي‌شود.
ج( مكانيسم استحكام بخشي كروم ـ كبالت در ترميم‌هاي PFM از طريق carbide formation است.

د( ضخامت فريم ورك بيس متال‌ها مي‌تواند نصف فلزات نابل باشد.

77ـ كدام مورد درباره كامپوزيت‌هاي متاكريلاتي low shrinkage در مقايسه با كامپوزيت‌هاي متاكريلاتي 
معمول صحيح است؟ )كريگ(

الف( Stiffness مونومرها كمتر است.
ب( فواصل بين گرو‌ه‌هاي متاكريلات افزايش يافته است.

ج( تراكم كراس لينك در آنها بيشتر است.
د( مونومرهاي موجود در باندينگ‌هاي كاربردي با آنها مشابه با باندينگ‌هاي متاكريلاتي معمولي نمي‌باشد.
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78ـ كدام مورد درباره نانوكامپوزيت‌ها صحيح است؟ )كريگ(
الف( نانومرهاي توليد شده با روش سل ـ ژل سايزهاي متفاوتي دارند.

ب( كاربرد نانوكلاسترها در كامپوزيت‌اي Highly filled اثر نامطلوبي برخصوصيات رئولوژيك كامپوزيت دارد.
ج( نانو كلاسترها به كار رفته در كامپوزيت‌ها، سايز مشابهي دارند.

د( سرعت سايش )shear pluking( نانو كلاسترها مشابه ماتريكس رزيني اطرافشان است.

79ـ وجود كدام ماده باعث كاهش اپاسيتي سمان ست شده مي‌شود؟ )كريگ(
		 ب( آب 				   الف( مالئيك اسيد

د( دكستروتارتاريك اسيد 				   ج( ايتاكونيك اسيد

80ـ كدام گزينه در مورد كاربرد CPP/ACP در ضايعات پوسيدگي مينايي صحيح است؟ )كريگ(
الف(‌ باعث رمينراليزاسيون ضايعات سطحي مينا مي‌شود.

ب( باعث تثبيت پيشرفت پوسيدگي مي‌شود ولي در بازگشت ضايعات پوسيدگي اوليه نقشي ندارد.
ج( به طور مكانيكي توبول‌هاي عاجي را سيل مي‌كند.

د( باعث تثبيت سطوح بالايي از يون‌هاي كلسيم و فسفر در سطح مينا مي‌شود.

81ـ greening پرسلن در كدام مورد رخ مي‌دهد؟ )كريگ(
ب( در برخي آلياژهاي بيس متال حاوي اكسيد نيكل 		 الف( در برخي آلياژهاي نابل حاوي نقره

د( در برخي آلياژهاي بيس متال حاوي اكسيد پتاسيم ج( در برخي آلياژهاي نابل حاوي اكسيد نيكل	

82ـ اصطلاح Decussation در چه مورد استفاده مي‌شود؟ )كريگ(
الف( انحراف كريستال‌ها به محيط منشورهاي مينايي	

ب( پيچ خوردن منشورهاي مينايي و متقاطع شدن آنها
		 ج( عبور آب و يون‌ها از غلاف منشورهاي مينايي

د( آرايش متراكم كريستال‌ها از DEJ به سطح مينا

83ـ كدام ميكروب در biofilm maturation نقش حياتي دارد؟‌)كريگ(
د( ويبريوس ج( فوزو باكتريوم نوكلئاتوم	 		 ب( كوكو باسيل الف( استرپتوكوك ميتيس	

84ـ در طراحي و انتخاب مواد دندانپزشكي كدام گزينه مهمتر است؟ )كريگ(
	Yield strength )ب 			  Ultimate strength )الف

Fracture strength )د 			  Fracture toughness )ج
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85ـ كدام تعريف در مورد ضريب پوآسان صحيح است؟ )كريگ(
الف( نسبت استرين اگزيال به لترال در محدوده الاستيك	
ب( نسبت استرين لترال به اگزيال در محدوده پلاستيك
ج( نسبت استرين اگزيال به لترال در محدوده پلاستيك	
د( نسبت استرين لترال به اگزيال در محدوده الاستيك

86ـ كدام گزينه صحيح است؟ )كريگ(
الف( كشش سطحي همه مايعات با افزايش دما كاهش مي‌يابد	

ب( زاويه تماس آب با امالگام كمتر از كامپوزيت است.
		 ج( Surfactant بر روي زاويه تماس اثري ندارد

د( كشش سطحي فلزات در مقايسه با مايعات كمتر است.

stabilizerα عمل مي‌كند؟ )كريگ( − 87ـ در آلياژهاي تيتانيومي كدام عنصر به عنوان 
د( مس 		 ج( پالاديوم 		 ب( واناديوم 		 الف( آلومينيوم

88ـ كدام يك در مورد نانواينومرها صحيح است؟ )كريگ(
الف( قابليت پاليش و ويژگي اپتيكال بهتري در مقايسه با گلاس آينومر نوري دارند.

ب( آزادسازي فلورايد كمتري در مقايسه با گلاس آينومر نوري دارند.
ج( حاوي پارتيكل‌هاي نانومرها و فاقد پارتيكل‌هاي نانوكلاسترها هستند.

د( فاقد واكنش اسيد  ـ باز قابل توجهي مي‌باشند.

زير  مديفايد  رزين  آينومر  گلاس  لاينر  از  استفاده  همكاران  و   Karaman مطالعه  نتايج  براساس  89ـ 
 Oper Dent 2013,( چه تأثيري بر خمش كاسپي دندان‌هاي پرمولر داشت؟ Filtek Silorane كامپوزيت

)38 (3): 282-9
ب( افزايش معني‌دار خمش كاسپي 		 الف( كاهش معني‌دار خمش كاسپي

د( كاهش غيرمعني‌دار خمش كاسپي 		 ج( افزايش غيرمعني‌دار خمش كاسپي

90ـ در مطالعه كلينيكي دو ساله Burgess و همكاران كدام عبارت زير در مورد كارآيي كلينيكي ادهزيوها 
)Oper Dent 2013, 38 (5): 447-87( براي ترميم ضايعات سرويكالي غيرپوسيده صحيح است؟

الف( ادهزيو توتال اچ تك بطري كارايي كلينيكي بهتري نسبت به ادهزيو سلف اچ تك بطري نشان داد.
ب( ادهزيو توتال اچ تك بطري كارايي كلينيكي بهتري نسبت به ادهزيو سلف اچ دو بطري نشان داد

ج( ادهزيو سلف اچ تك بطري و دو بطري كارايي كلينيكي بهتري نسبت به ادهزيو توتال اچ تك بطري نشان داد.
د( كارايي كلينيكي ادهزيوهاي توتال اچ تك بطري و سلف اچ دو بطري تفاوت معني‌داري نداشت.
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91ـ ‌براساس نتايج آناليز اجزاي محدود )Finite element( كدام فينيش لاين استرس كمتري ايجاد مي‌كند؟ 
)شيلينبرگ(

ب( راديال شولدر	 				   الف( كلاسيك شولدر
د( ديپ چمفر و كلاسيك شولدر 				   ج( ديپ چمفر

92ـ براساس تحقيقات RUDD، كدام يك از دندان‌هاي زير داراي حركت فاسيولينگوالي بيشتري است؟ 
)شيلينبرگ(

د( مولر اول بالا 		 ج( پرمولر اول بالا 		 ب( پرمولر دوم بالا 		 الف( مولر دوم بالا

93ـ كدام يك از گزينه‌هاي زير تا حدودي سبب Protect كردن دندان مي‌شود؟ )شيلينبرگ(
د( ونير سراميكي 		 ج( آمالگام كمپلكس 		 ب( اينله فلزي 		 الف( اينله سراميكي

94ـ One step self-etch adhesives كدام نسل هاي باندينگ را دربر مي‌گيرد؟ )شوارتز(
د( 6 و 7 			  ج( 7 			  ب( 5 و 6 		 الف( 4 و 5

95ـ عمق Gingival cuff اطراف ايمپلنت ترجيحاً چند ميلي‌متر بايد باشد؟ )شيلينبرگ(
د( 3-4 			  ج( 2-3 			  ب( 1-2 		 الف( 0/5-1

96ـ كدام مشكل در صورت استفاده از مواد باندينگ ناسازگار به وجود مي‌آيد؟ )آرت(
		 Halo )ب 				   Void )الف

Inaccurate shade )د 			  Poor retention )ج

97ـ كدام يك در مورد روش‌هاي قالب‌گيري ايمپلنت صحيح است؟ )شيلينبرگ(
الف( براي قالب‌گيري نهايي تكنيك قالب‌گيري با تري بسته، توصيه مي‌شود.

ب( برخلاف تكنيك استاندارد قالب‌گيري، مواد Heavy در اطراف كوپينگ‌هاي قالب‌گيري و مواد Medium در داخل تري 
قرار مي‌گيرد.

ج( براي ساخت كست تشخيصي اوليه قالب‌گيري با تري باز بيشتر مورد استفاده قرار است.
د( در روش تري بسته كوپينگ قالب‌گيري بعد از خارج كردن قالب از دهان، در داخل قالب باقي‌ مي‌ماند.

98ـ موارد زير باعث بهبود باند رزين به سراميك زير كونيا مي‌شود به جز: )آرت(
الف( پرايمرهاي حاوي منومر اسيد فسفونيك يا كربوكسيلات

ب( سيمان سلف ادهزيو حاوي منومر فسفاته
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ج( سندبلاست با ذرات پوشيده با سيليكا به همراه سيلان	
د( اچينگ اسيد هيدروفلوريك به همراه سيلان

99ـ كدام گزينه در مورد In office bleaching صحيح است؟ )شوارتز(
الف( ليزر به عنوان يك منبع نوري براي فعال كردن ماده استفاده مي‌شود.

ب( ليزر آرگون كمترين اثر حرارتي در پالپ را ايجاد مي‌كند.
ج( ليزر CO2 به علت افزايش نفوذ پراكسايد به دندان و افزايش اندك دما توصيه مي‌شود.

د( ليزرها علاوه بر فعال كردن عامل سفيدكننده باعث تخريب پيگمان‌ها مي‌شود.

‌ـچه ميزان از تغيير رنگ سطحي ناشي از فلوروزيس برحسب ميليمتر با استفاده از ميكروابريژن برداشته  100
مي‌شود؟

د( 0/5-0/7 		 ج( 0/3-0/5 		 ب( 0/2-0/3 		 الف( 0/1-0/2



مجموعه سوالات ارتقاء دندانپزشكي DPQ دندانپزشكي ترميمي216

7474 گزینه د  )فصل 5 کریگ(
اسـتفاده از Torque guage حیـن محکـم کـردن پیـچ اباتمنـت بـه منظـور جلوگیری از اعمـال بار اضافی و شکسـت 

احتمالـی چرخشـی در پیـچ توصیـه می شـود. )جـواب وزرات خانـه گزینه ج بوده اسـت(

7575 گزینه ج )فصل 4 کریگ(
جریان گالوانکی وابسته به تریکب و سطح دو ماده است. بسته به حساسیت بیمار می تواند ایجاد درد کند. 

7676 گزینه ب)فصل 4 کریگ(

7777 گزینه الف )فصل 9 کریگ(

7878 گزینه ب )فصل 13 کریگ(
مکانیسـم سـتینگ سـمان کلسـیم آلومینات تریکبی از واکنش اسـید باز و انحلال و رسـوب اسـت. خواص مکانکیی آن 
مشـابه سـمان هـای سـلف ادهزیو اسـت. بـه دلیل تشـیکل هیدروکسـید آلومینیـوم به عنـوان ژل آمورف حذف سـمان 

اضافی تسـهیل می شـود. 

7979 گزینه ب)فصل 13 کریگ(
با لایت یکور سـمان دوال یکور خواص مکانکیی بیشـتر میشود،اسـترس پلیمریزاسـیون بیشـتر شـده زیرا واکنش نوری 

سـریعتر از واکنش سـلف یکور اسـت.و اگر اسـترس فراتر از اسـتحکام باند شـود گپ ایجاد میشـود

8080 گزینه ج )فصل 15 شلینبرگ(

8181 گزینه الف )فصل1 آرت(  
 هنـگام clenching حداکثـر فعالیـت عضالت مسـتر و تمپـورال و فعالیت متوسـط عضلـه تریگوئید داخلـی و خارجی 

فوقانـی وجود دارد. 

8282 گزینه ج )فصل 5 کریگ(

8383 گزینه الف )فصل ۱۲ کریگ( 
پلی اتر ها بهتر از سیلکیون افزایشی جزئیات را ثبت می کنند.

8484 گزینه الف)فصل 10 کریگ(
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8585 گزینه الف )فصل 15 کریگ(
گـرد کـردن نـوک دندانـه ها جهت کاهـش نیروی برشـی و تغییر در زاویـه دندانه برای حداکثر رسـاندن فشـار ، کاهش 
ارتفـاع دندانـه بـه همـراه افزایـش فاصله منجر بـه پخش کردن بار گـذاری ایمپلنت روی سـطح تماس بزرگتـر و افزایش 

اسـتحکام بدنه ی ایمپلنت می شـود.  

8686 گزینه ج )فصل 8 کریگ(
مـواد جدیـد مبتنـی بـر کلسـیم سـیلکیات با هـدف حفاظـت پالـپ و امـکان رمینرالیزاسـیون عـاج رویی بعنـوان لاینر 
طراحـی شـدند.اغلب لایـت یکور بوده و دارای خواص مکانکیی و مقاومت در برابر انحلال مناسـبی هسـتند.ممکن اسـت 
بـا تحریـک سـلول هـای ادنتوبلاسـت موجـب تولیـد ماترکیس سـلولی اغازگـر فرایند مینرالیزاسـیون شـوند و یـا باعث 

تمایـز سـلولهای تمایز نیافته به سـلولهای شـبه ادنتوبلاسـت شـوند

8787 گزینه  ج )فصل 16 کریگ(

8888 گزینه د/ )فصل 8 کریگ(
سـیلانت هـای گلاس آینومـر سـایش بیشـتر و گیـر کمتـری از سـیلانت هـای رزینـی دارنـد ولـی احتمـال حفاظـت 
پوسـیدگی نهفتـه بـه دنبـال از دسـت رفتن سـیلانت بیشـتر اسـت و ایـراد گلاس آینرمر ویسـکوزیتی بـالای آن و عدم 

نفـوذ بـه عمـق فیشـورها می باشـد.

8989 گزینه ب )کریگ فصل 10(

9090 گزینه الف )فصل 9 کریگ(

9191 گزینه ج/ )فصل 11 آرت(
در مقایسه با کامپوزیت ، آمالگام و گلاس آینومر، MTA  پاسخ بافتی و تشیکل استخوان بسیار بهتری دارد.  

9292 گزینه الف )فصل 6 کریگ(

9393 گزینه الف )فصل 6 کریگ(
در تست های غربالگری گلاس اینومر تازه تهیه شده توکسیسیتی mild دارد ولی در طول زمان افزایش میابد

9494 گزینه د )فصل 12 کریگ(
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9595 گزینه الف/ )فصل 2 آرت(
اسـتفاده روزانـه از وسـایل شسـت وشـو دهنـده آبـی نمـی توانند بیوفیلـم را حذف کننـد ولی تریکـب بیوفیلـم را تغییر 
مـی دهـد. بهتریـن مـاده ترمیـم ضایعات GI اسـت و بـرای متوقف کردن ضایعات پوسـیدگی ریشـه SDF موثر اسـت. 

9696 گزینه الف )فصل 11 آرت(

9797 گزینه ب

9898 گزینه الف

9999 گزینه د

10010 گزینه د
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سوالات ارتقا 1399 دانشکده دندانپزشکی شاهد

11 در کریستالهای مینایی، عامل عدم ثبات کریستالها و مستعدت رین جزء به دمینرالیزاسیون به ترتیب .
کدام هستند؟ )فصل 1 سامیت-ص 5(

د( کربنات-کربنات ج( کربنات-هیدروکسیل	 		 ب( کربنات - فسفات الف( هیدروکسیل – کربنات	

22 کدام مورد باعث بهبود استحکام باند به عاجaffected  می شود؟ )فصل 1 سامیت - ص 16( .
ب( زمان اچ کوتاهتر   		 الف( زمان اچ بالاتر 	 	 

د( استفاده از سیستم سلف اچ  ج( استفاده از سیستم‌های سلف اچ همراه با اچ عاج	

33 عاج اسکلروتکی با چه ماده ای مسدود می شود؟ )فصل 1 سامیت – ص 16(.
الف( کریستالهای هیدروکسی آپاتیت و کلاژن نرمال 

ب( کریستالهای هیدروکسی آپاتیت و کلاژن نرمال دناتود ه 
ج( کریستالهای وایت لوکایت  و کلاژن دناتوده	 	

د( کریستالهای وایت لوکایت و کلاژن نرمال  

44 نمایcopped-out وamalgam island  به ترتیب در کدام نوع سایش دیده می شود؟ )فصل 2 سامیت .
– ص 48(

د(  ابرژن -اتریشن  		 ج( اروژن –اروژن 		 الف( اروژن -ابرژن 	 	 ب( اتریشن-اروژن

55 کدامکی دارای  ریسک بیشت ری جهت ایجادcrack  می باشد؟ )فصل 2 سامیت، ص 50(.
  IIو   Iالف( مواد تر میم شده با کامپوزیت در حفرات کلاس

  IIو   Iب(  مواد تر میم شده با آمالگام در حفرات کلاس
	 Vج( مواد ترمیم شده با کامپوزیت در حفرات کلاس

  Vد(  مواد ترمیم شده با آمالگام در حفرات کلاس

66 رنگ هایMaverick  به کدام مورد اطلاق می شود؟ )فصل 3 سامیت، ص 75(.
الف( کاهشchroma  از ژنژیوال به سمت انسیزال 	 

ب( بهHalo effect  لبه انسیزال اطلاق  می شود. 
ج(  به تمرکز رنگ در نقاط خاصی که با ز مینه متفاوت است.

 د( به افزایش ترانسلوسنی به سمت لبه انسیزال گفته  می شود. 
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77 تغییرات بعدی رنگ ونیرهای پرسلن کی فرد پس از تغییر رنگ پوست از برنزه به روشن چگونه است؟ .
)فصل 3 سامیت، ص 75(

Bright-low in value )ب 			  Bright-High in value )الف
Yellow- low in value )د 			  Yellow- High in value )ج

88 کدام کی از ویژگی دندان مسن نیست؟ )فصل 3 سامیت ، ص 75(.
 surface texture )د 		 ج( کرومای کم 		 ب( لاستر زیاد 		 الف( ولی و زیاد

99 در سیستم نشانه‌گذا ری رنگ CIELAB-  a  نشان دهنده چی ست؟ )فصل 4 سامیت ، ص 80(.
		 د( رنگ آبی  ج( رنگ زرد 		 ب( رنگ سبز 		 الف( رنگ قرمز

1010 در کدامکی، رادیوگرافی برای شناسایی پوسیدگی‌ها، ارزش تشخیصی حداقل دارد؟ )فصل 5 سامیت، ص 108(
ب( پوسید گی های مینایی و عاج سطحی اکلوزال 		 الف( پوسید گی‌های مینایی عمیق

د( پوسید گی های مینایی و عاج سطحی پروگزیمال   			  ج( پوسید گی های عمیق

1111 بعد از تهیه حفره دندان 4 بالا ، سطح مزیا ل دندان 5 در کی فرد جوان دارای ضایعه مینایی با اپسُیته  
سفید است که فقط با خشک کردن مشاهده می شود. آن را به چه نوع ضایعه‌ای می‌توان نسبت داد؟ )فصل 

5 سامیت، ص 102( 
ب( پوسید گی فعال مینایی  		 الف( پوسید گی تاDEJ  پیشرفته است

د( پوسید گی غیرفعال مینایی  			  ج( پوسید گی فعال عاجی

1212 در هنگام پالپ کپ مستقیم، بی‌خطرترین ماده جهت کنترل خونریزی پالپ کدام است؟ )فصل 6 سامیت، ص 138(
ب( آب یا سالین	 			  الف(  هیپوکلریت سدیم

د(  مواد بندآورنده خونریزی مثل فرکی سولفات  				   ج( کلرهگزیدین 

رستو ریشن  نهایی چه زمانی پس از پالپ کپ غی  ر مستقیم بهتر است انجام نشود؟ )فصل 6 سامیت، ص 144( 1313
د( 8-4 ماه   		 ج( 3-2 ماه 		 		 ب( 8-6 هفته الف( 6-4 هفته

نقش کلسیم هیدروکساید در پروسه Indirect pulp cap چیست؟ )فصل 6 سامیت، ص 144( 1414
الف( حذف باکتری‌های باقی مانده و استریل سازی در محل	 

ب( تشیکل پل عاج  
ج( کمک به ر مینرالیزه کردن عاج دمیزالیزه باقیمانده

د( تشیکل پالپ 
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کدام explorer از نظر شکل با بقیه متفاوت است؟ )فصل 7 سامیت ، ص 174(1515
No.17 )د 		 cowhorn )ج 		 )CH)-3 )ب 		 Pig tail )الف

16. عیب وسایل دستی کارباید نسبت به سایر وسایل دستی برای برداشتن اضافات کامپو زیت رزین  چیست؟ 
)فصل 7 سامیت، ص 170(

		 ب( بیشتر بودن خطر برید گی لثه  الف( احتمال شکستن دندان در لبه حفره
د( بیشتر بودن احتمال برداشتن مینای سالم  ج( بجای گذاشتن علائم خاکستری بر روی تریم 	

کلامپ شمارهW1A  برای چه دندانهایی به کار می رود؟ )فصل 8 سامیت، ص 189(1717
الف( مولرها ی با حفره دیستالی عمیق	 	 ب( پره مولارهای با مارجین‌های زیر لثه  

د( دندانهای مولر نیمه رویش یافته  		 ج( ثنایای کوچ	ک 	 

دشوارترین روش استقرار رابردم کدام است؟ )فصل 8 سامیت، ص 197(1818
Winged clamp in dam )ب 			  Dam over clamp )الف

Dam under clamp )د 			   Clamp after dam )ج

1919 microscopic water filled blister در کدام سیستم و در چه مرحله‌ای ایجاد می‌شود؟ )فصل 9 سامیت، ص 228( 

ب( توتال اچ دو مرحله‌ای، نازک کردن ادهزیو 		 الف( توتال اچ سه مرحله‌ای، اچ  	 
ج( در سلف اچ دو مرحله ای، قراردادن پرایمر 	 د( سلف اچ دو مرحله‌ای ، اچ انتخابی مینا 

Naocl در درمانهای ریشه است، زمانی که قرار باشد از سمانهای 2020 کدامکی جایگزین مناسبی به جای 
رزینی استفاده شود؟ )فصل 9سامیت، ص 238( 

ب( اسید اسکوربکی %10  			  الف( خمیر کلسیم هیدروکساید
 EDTA )د 			  ج(  کلر هگزیدین 2/ %0

کدامکی از معایب سیستم‌های سلف اچ-پرایمر می باشد؟ )فصل 9 سامیت  ، ص 241(2121
ب( استعداد بیشتر به تخریب هیدرولیتکی  الف( کاهش حساسیت به درجه رطوبت سوبسترا	

د( حذف کامل اسمیر لایر  ج( اچ بیش از حد مینا	 	 	

مرحله اول کانتورینگ ترمیم های کامپوزیت  قدامی کدام است؟ )فصل 10 سامیت ، ص 273(2222
ب( کانتور دادن امبراژورها 			  الف( چک کردن اکلوژن 
 Characterization )د 			  ج(  ارزیابی طول تر میم 
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23. کدامکی در مورد کاربرد فرزهای پالیش کاربا ید و الماسی در ترمیم‌های کامپوزیتی صحیح است؟ )فصل 
10 سامیت، ص 272(

الف( هردو بدون آب برای پالیش استفاده  می شود. 
ب( فرز الماسی بدون آب برای پالایش استفاده  می شود. 

ج( فرز الماسی تخریب کمتری در سطح کامپوزیت مکیروفیلد ایجاد  می کند. 
د( فرز الماسی تخریب بیشتری در سطح کامپوزیت مکیروفیلد ایجاد  می کند. 

انتخاب 2424   ........ دنتین  کامپوزیت   ،stratified تکنکی  از  استفاده  با  وسیع    IIIترمیم حفرات کلاس در 
می‌شود و کامپوزیت انامل ...... قرار می‌گیرد. )فصل 10 سامیت ، ص 263(  

ب( تیره تر – در باکال و لینگوال	 		 الف( تیره تر – در باکال	 
د( روشن تر – در  باکال  و لینگوال  			  ج( روشن تر – در  باکال  

در مورد کم بودن انقباض پلیمریزاسیون کامپوزیت‌های سلف یکور با وجودbulky  گذاشتن آنها ، کدام 2525
مورد صدق نمی کند؟ )فصل 11 سامیت، ص 283(  

ب( کم بودن سطح باند شونده به آزاد  	 	 	 porosityالف( وجود
د( کشیده شدن به سمت دیوارها در اثر پلیمری زاسیون  		 ج( سرعت کند پلیمریزاسیون 	 

از مهمترین متغیرهای موفقیت کلینکیی کامپوزیت‌ها کدامکی صحیح است؟ )فصل 11 سامیت ص 286(2626
د( ضریب الاسیسیته  		 ج( محتوای فیلر ب( انقباض پلیمریزاسیون	 		 الف( روش استقرار

کدامکی در مورد کاربرد تکنکیtunnel  در حفرات کلاسII  صدق می کند؟ )فصل 11 سامیت، ص 314( 2727
الف( stiffness دندان را کمتر کاهش می یابد.	 ب( ریزنشت را کاهش می دهد. 

د( الف و ب   ج( کاهش شکستگی مارژینال ریج  	 	

افزایش ماترکیس رزینی در تریکب باعث بهبود کدام خاصیت می شود؟ )فصل 11 سامیت ، ص 286(2828
ب( تطابق مارجینال به دلیل افزایش جذب آب الف( یکورینگ به دلیل افزایش انتشار گروه‌های فعال	

د( ثبات رنگ به دلیل صاف تر   ج( مقاومت بهattrition  به دلیل سطح صاف‌تر 	

2929 Resistance  تأمین شده باslot محیطی باResistance چند پین TMS برابری میک‌ند؟ )فصل 12 سامیت، ص 344(

	Minim ب( 3 پین 	 			  Minm الف( 4 پین
Mini kin 3 د( پین 			  	Mini kin 4 ج( پین
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1.	گزینه د

2.	گزینه الف

3.	گزینه ج

4.	گزینه ج

5.	گزینه ب

6.	گزینه ج

7.	گزینه د

8.	گزینه ب

9.	گزینه ب

10.	گزینه ب

11.	گزینه ب

12.	گزینه ب

13.	گزینه د

14.	گزینه الف

15.	گزینه الف

16.	گزینه ج

17.	گزینه ب

18.	گزینه ج

19.	گزینه ب

20.	گزینه ج

21.	گزینه ب

22.	گزینه ج

23.	گزینه ج

24.	گزینه الف

25.	گزینه د

26.	گزینه الف

27.	گزینه ب

28.	گزینه الف

29.	گزینه الف

30.	گزینه ج

31.	گزینه ج

32.	گزینه د
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33.	گزینه الف

34.	گزینه  د 

35.	گزینه ج

36.	گزینه الف

37.	گزینه د

38.	گزینه الف

39.	گزینه الف

40.	گزینه ب

41.	گزینه ب

42.	گزینه ج

43.	گزینه د

44.	گزینه ج

45.	گزینه الف

46.	گزینه الف

47.	گزینه ج

48.	گزینه د

49.	گزینه ج

50.	گزینه ج

51.	گزینه ج

52.	گزینه د

53.	گزینه ج

54.	گزینه ج

55.	گزینه ج

56.	گزینه الف

57.	گزینه الف

58.	گزینه د

59.	گزینه ب

60.	گزینه الف

61.	گزینه الف

62.	گزینه ج

63.	گزینه ب

64.	گزینه د

65.	گزینه ب

66.	گزینه ب
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67.	گزینه ج

68.	گزینه ج

69.	گزینه ب 

70.	گزینه الف

71.	گزینه ج

72.	گزینه ج

73.	گزینه د

74.	گزینه د

75.	گزینه د

76.	گزینه ب

77.	گزینه ب

78.	گزینه د

79.	گزینه ج

80.	گزینه ب

81.	گزینه ب

82.	گزینه د

83.	گزینه د

84.	گزینه د

85.	گزینه ب

86.	گزینه الف

87.	گزینه ب

88.	گزینه ج

89.	گزینه ب

90.	گزینه الف

91.	گزینه ج

92.	گزینه د

93.	گزینه ج

94.	گزینه ج

95.	گزینه د

96.	گزینه الف

97.	گزینه ب

98.	گزینه ب

99.	گزینه د

100.	گزینه ب


